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&Q Aなんでも相談

Q

A ご使⽤中において鏡の裏⾯の⾦属膜が腐⾷して、⿊く変⾊することがあります。

1

鏡の⼀部が⿊くなるのはなぜ？

鏡の⼀部が⿊く
なっている

特に塩素成分を含んだ洗剤や薬品などが付着し、滞留すると、⾦属膜を保護するエッジコー
トやバックコートが侵され、腐⾷が発⽣し、⿊く変⾊することがあります。
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解説

一口メモ この腐⾷した状態を「シケ(時化)」とも⾔います。
修理は出来ませんので、鏡の交換をして下さい。

鏡を真横から⾒た構造

銅＋銀膜

バックコート：鏡裏⾯全体に塗
布する防湿性を有する樹脂膜

エッジコート：鏡裏⾯の⽊⼝部
にバックコートの上に塗布する

防湿性を有する樹脂膜


