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&Q Aなんでも相談

Q

A 陶器と金属が接触すると、陶器よりも金属が柔らかいため、陶器に金属が削れて付着し、
黒や銀色等のスジ状の跡がつくことがあります。
これは、キズではなく、陶器表面に付いた汚れであり、お手入れで落ちにくい場合があ
ります。

1

陶器製の洗面ボウルなどに付く、スジ状の跡は何ですか？
（メタルマーク）

解説 ・この汚れは「メタルマーク」と言われる場合があります。
・ベルトのバックルや腕時計、指輪、工具類と陶器との接触が、汚れの要因となる可能性が
あります。

・これらのものが陶器と接触するシーンとして、お掃除やお手入れの際、並びに設置工事の
際等が挙げられます。

一口メモ ■ 汚れを除去する方法について
メタルマークは、一般的なお手入れ方法では汚れが落ちにくい場合があります。
なお、お手入れ方法については、以下のHPもご参照ください。

https://www.sanitary-net.com/faq/answer1623

https://www.sanitary-net.com/faq/answer1623

